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Upphovsman:
Fraga: Kan en cistern av typ CA | (tillverkad av kolstal) med malad mantel och
bottenplatar omalade pa undersidan fa 12 ars besiktningsintervall?
Svar: Ja.
Forutsatt att certifierat invandigt korrosionsskydd finns applicerat.
Kommentar: Med begreppet "utvandig malning” avses enbart manteln och tak.

Godtagen vid mote i SWETIC: 2014-11-06

Godtagen vid MSB/AKO-méte: Ja

Tillbaka till upphovsman for revision |:| Tillbakadragen |:|

Ej godkand av
MSB/AKO D

Not:  Reviderad pga. ny foreskrift.
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