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Referensnummer: 

2013-18-Ci 

Rev. 

3 

Föreskrift: 

MSBFS 2014:5, 5 kap 9§ 

 

Upphovsman: 

 

Fråga: Kan en cistern av typ CA I (tillverkad av kolstål) med målad mantel och 
bottenplåtar omålade på undersidan få 12 års besiktningsintervall? 

Svar: Ja. 
Förutsatt att certifierat invändigt korrosionsskydd finns applicerat. 

Kommentar: Med begreppet ”utvändig målning” avses enbart manteln och tak. 

Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-möte: Ja 

Tillbaka till upphovsman för revision  Tillbakadragen  
Ej godkänd av 
MSB/AKO  

Not: Reviderad pga. ny föreskrift. 

 


